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Rozdziat | )
SPECYFIKACJA OGOLNA

1 Wstep

11 Przedmiot Specyfikacii

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji ymagania ogolne dotygze wykonania i odbioru robét, ktére
zostam wykonane w ramach projektuTermomodernizacja budynku Powiatowego Zespotu Plastek
Opiekunczo — Wychowawczych w Gostyninie — etap'lloraz opracowanie dokumentéw Wykonawcy.

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacje techniczne stanawiczes¢ dokumentdéw przetargowych i kontraktowych, tgleje
stosowa w odniesieniu do zlecenia i wykonania rob6t opysdnw p. 1.1.

1.3.  Zakres Robét obgtych Specyfikaci

1.3.1. Zakres zasadniczy

Wykonawca zrealizuje roboty tak, jak je opisuje tkkakt z uwzgédnieniem wszystkich zmian dokonanych
zgodnie z kontraktem oraz przygotuje i przek#nspektorowi Nadzoru wszystkie dokumenty wykonaoaz
dokumentagj powykonawca.

Zakres kontraktu obejmuje:
1 Wykonanie docieplenigcian budynku
2 Opracowanie dokumentow Wykonawcy i dokumentacji pasnawcze;.

1.3.2. Lokalizacja.
Roboty obgte niniejsa specyfikacy zlokalizowane bda w Gostyninie ul. Ozdowskiego 1A, budynek
Powiatowego Zespotu Placéwek Opiégkmo — Wychowawczych w Gostyninie.

1.3.3. Warunki gruntowo - wodne
Wystepuja roboty remontowo-modernizacyjne bez wptywu na waigruntowo-wodne w rejonie budynku.

1.3.4. Stan istniejcy terenu
Obecnie teren jest zagospodarowany. Projektowabetyaie maj wpltywu na istniejce zagospodarowanie
terenu.

1.3.5. Ziel&
Nie przewiduje si ingerencji w zielé istniejca.

1.3.6. Uzbrojenie terenu
Nie przewiduje si zadnych robét i jakichkolwiek zmian w uzbrojeniugeu.

1.4.  Okrdlenia podstawowe.
Uzyte w specyfikacji okréenia naleéy rozumie zgodnie z definicjami zawartymi w ustawie Prawo
budowlane oraz w Warunkach Kontraktu.

1.5.  Stan formalno-prawny
Dla robét obgtych niniejsa specyfikacy wydane jest pozwolenie na budgwPozwolenie to jest
podstawy rozpoczcia i prowadzenia robot przez Wykonawc

1.6. Ogdlne wymagania dotyaze Robot

Wykonawca zaprojektuje (w granicach otomych w Kontrakcie), zrealizuje i ukozy roboty zgodnie
z Kontraktem oraz poleceniami Inspektora Nadzaraunie wszelkie wady w robotach. Wykonawca dostarcz
materialy, uradzenia i dokumenty wykonawcy, nieziny personel oraz inne rzeczy i ustugi konieczne do
zrealizowania robét. Wykonawcaedrzie odpowiedzialny za prawidlodf zgodnd¢ i bezpieczéstwo
wszystkich dziata prowadzonych na placu budowy. Wykonawca przgdizczegoty organizacji i metod, ktére
Wykonawca proponuje przy§ do realizacji rob6t do akceptacji Inspektora Nadzo



1.7. Dokumentacja Budowy

Dokumentagj Budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego i Kontralgtanowa:

1. Projekt Budowlany wraz z pozwoleniem na bugdwdacy w posiadaniu Zamawigjego,

2. Dziennik Budowy

1.8. Wymagane Dokumenty Wykonawcy

Wykonawca w ramach ceny Kkontraktowej, spdrz nizej wymienione opracowania techniczno-

organizacyjne i projekty g#ci Robot:

1. Projekt organizacji robo6t dla caéb kontraktu.

2. Dokumenty i rysunki Wykonawcy, jakie uzna onreezledne do realizacji rob6t budowlano - margaych.
Dotyczy to w szczegoéldai opracowa elementéw realizowanych w oparciu o propozycjehiéazne i
rozwiazania indywidualne Wykonawcy, ktére nig szczegdtowo opracowane w dokumentacji wykonawczej
oraz wszystkich elementow zamiennych i dodatkowych

3. Inne opracowania projektowe, ktoérych wykonanimikac bedzie z zaakceptowania przez Zamawgago
rozwigzan alternatywnych zaproponowanych przez Wykorawc

4. Powykonawcza Dokumentacja Budowy zgodna z wyanigni p. 1.8 niniejszej Specyfikacii.

1.9. Powykonawcza Dokumentacja Budowy
Dokumentagj powykonawca budowy w rozumieniu kontraktu stanawi

- Projekt wykonawczy i specyfikacje techniczne zolaokumenty Wykonawcy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania Roboét, opatrzone pr&erownika Budowy klauzal zgodndci
wykonania i podpisem.

- Oryginat dziennika budowy wraz zwiadczeniami Wykonawcy (Kierownika Budowy):

« zgodndci wykonania obiektu budowlanego z projektem budmym i warunkami pozwolenia na
budowe, przepisami i obowizujacymi Polskimi Normami,

« doprowadzeniu do nafgtego stanu i pordku terenu budowy, a ta&, w razie korzystania, ulicy,
sasiedniej nieruchomiei, budynku lub lokalu,

« wihasciwym zagospodarowaniu terenéw przylegtychrele eksploatacja wybudowanego obiektu jest
uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.

- Dokumentacja odbiorowa obejmca

« protokdty wszystkich préb, sprawdgeanspekcii i odbioréw robot zanikgych, odbioréw cgsciowych
oraz odbioréw kacowych, przeprowadzonych zgodnie z kontraktem w twmszczegolnéci
protokéty z préb dnieniowych instalacji, préb instalacji elektrycziwygréb szczelnii zbiornikéw,
préb dranosci kanatéw i przewodow,

* protokdly pierwszego uruchomienia gdze), protokoly pomiaréw skuteczio wentylacji
mechanicznej, protokély badania wentylacji grawiaej, protokdty pomiaréw natenia
oswietlenia, protokdty pomiaru natenia hatasu

* Protokoty z przeprowadzenia probikowych

» Komplet dokumentow dotyazych materiatéw i urgdzer dostarczonych i wbudowanych przez
Wykonawe w szczegolnéci dokumenty dopuszczenia do stosowania w budowiect atesty,
certyfikaty,swiadectwa jakéci, dokumentacje techniczno-ruchowe, instrukcjeptdatacii

1.10. Zgodnas¢ Robét z Kontraktem

1.10.1. Wymagania ogdélne

Specyfikacje techniczne, rysunki rob6t oraz projdéktdowlany i wykonawczy stanoviczg$é
kontraktu, a wymagania wyszczegoélnione w nigloBowizujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w
calej dokumentacji. Wykonawca nie w0 wykorzystywd bigdoéw lub opuszcze w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiapobwiadomé Inspektora Nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretac;ji.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialyzidzenia kda zgodne z kontraktem. Dane oflane w
kontrakcie kda uwazane za wartixi docelowe. Cechy materiatdw i udzen musa by¢ jednorodne i
wykazywa& zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami. W przypadku, gdy materialy zadzenia lub roboty nie
beda w petni zgodne z kontraktem i wplynie to na nieaadlahca jakos¢ elementdéw budowli, to takie materiaty
i urzadzenia lgda niezwtoczne zagpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy

1.10.2.  Pierwszsstwo dokumentow.

Zgodnie z zapisami warunkéw szczegélnych kontraktwymagania zawarte w specyfikacjach
technicznych, przedmiarze oraz warunkach kontrakhjy pierwszéstwo przed zapisami w dokumentaciji
projektowej (Rysunki). Wykonawca zwréci uwaga wszelkie zapisy, ktére oWfaaja i uzupetniag tresé
rysunkéw i dokumentacji projektowej i uwzghi je w ofercie i realizacji robot



111. Plac Budowy

1.11.1. Lokalizacja
Plac budowy zlokalizowany jest na terenie inwestggpdnie z okrédeniem w p. 1.3.3. szczeg6towa
lokalizacja placu budowy i jego granice zogtakreslone bezpérednio z Zamawiacym.

1.11.2.  Wiasn& terenu placu budowy
Teren, na ktérym jest zlokalizowany plac budowyt jeksndcia Zamawiajcego i jako taki zostanie
udostpniony Wykonawcy przez Zamawiggego.

1.11.3.  Dojazd do Placu Budowy

Dojazd do Placu Budowyellzie realizowany z drogi publicznej. Wykonawcalhie zobowizany do
utrzymania istniejcej drogi w stanie przejezdnym i bigego usuwania uszkodzeérogi powstatych w trakcie
korzystania z niej.
Wykonawca uwzgldni stan dojazdu w projektowaniu organizacji wykeiaarobo6t oraz zapewni odpowiedni do
tego sprzt.
W zadnym przypadku stan dojazdu do Placu Budowy niizie podstaw roszczé Wykonawcy, rowni¢ w
zakresie przedienia czasu na ukazenie robot.

1.11.4.  Zasilanie Placu Budowy
Obecnie na placu budowy jest zlokalizowane uzbiejeasilajce w media. Zasilanie niegiine dla
potrzeb wykonania Robo6tbzie zapewnione w sposéb ngmijacy.

Woda

Wykonawca kdzie uprawniony do korzystania z istmiegj na placu budowy instalacji wodagowych.
Wykonawca kdzie odpowiedzialny za zabezpieczenie istiuigj instalacji wodoeigowej przed uszkodzeniem
lub zanieczyszczeniem i zobawany do naprawy wszelkich uchyhies tym zakresie na wlasny koszt.

Energia elektryczna

Wykonawca hkdzie uprawniony do korzystania z istmiegj na placu budowy instalacji energetycznej.
Wykonawca hdzie odpowiedzialny za zabezpieczenie istuiej instalacji energetycznej przed uszkodzeniem
lub zanieczyszczeniem i zobawany do naprawy wszelkich uchyhies tym zakresie na wlasny koszt.
Wykonawca wyposgy wlasmy instalacg elektryczm w podlicznik energii i bdzie ponosit jej koszty wedtug
wskaza podlicznika i cen jednostkowych dostawcy energikiad Energetyczny.

Telekomunikacja
W trakcie realizacji Robét na Placu Budowy niglhie dos¢pna stacjonarna sigelekomunikacyjna (telefon).

Wykonawca zapewni komunikacg placem budowy przy pomocy telefonéw bezprzewagadn

1.11.5.  Ochrona Placu Budowy

Wykonawca zapewni ochremplacu budowy i rob6t zgodnie z wlkasnymi potrzebarpioniesie jej
koszty. Koszty te uwa sic bedzie za uwzgldnione w cenie kontraktowej. Forma ochrony pozesti)
decyzji Wykonawcy, jako konsekwencja jego odpowialimsici za kompletnéc i stan robot.

1.11.6. Oznakowanie Placu Budowy

Wykonawca dokona na wtasny koszt oznakowania plasdowy zgodnie z wymaganiami ustawy
Prawo Budowlane. Koszt ten uieg sic bedzie za uwzgidniony w cenie kontraktowej.
Poza okrédonym wyzej oznakowaniem Wykonawca nie ustgena placu budowyadnych innych oznakowia
(plakaty, szyldy, reklamy) bez zgody Inspektora dad.

1.11.7.  Usunricie zieleni
Roboty stanowice przedmiot niniejszej specyfikacji nie kolid istniepca zieleni.

1.12. Bezpiectestwo budowy

1.12.1. Wymagania ogoélne
Obiekty budowlane nahy projektowd i budowa zgodnie z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi
obowiazujacymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy techn@zv spos6b zapewnigjy:
« spetnienie wymagapodstawowych dotyezych w szczegolrii:
- bezpieczastwa konstrukcji,
- bezpieczastwa paarowego,
- bezpieczéstwa uytkowania,



- odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnyartaz ochronygrodowiska,
- ochrony przed hatasem i drganiami,
- oszczdnaici energii i odpowiedniej izolacyjdai cieplnej przegréd,
« warunki wytkowe zgodnie z przeznaczeniem obiektu, a w szaimegci w zakresie fwietlenia,
zaopatrzenia w wag usuwanigciekow i odpadow, ogrzewania, wentylacji orazzhdci,
» niezlzdne warunki do korzystania z obiektow administraggh przez osoby niepeinosprawne, w
szczegolnéci poruszajce st na wozkach inwalidzkich,
» ochrom ludndsci zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej, oleymi w odgbnych przepisach,
 ochromr débr kultury,
 ochror uzasadnionych intereséw 0sdb trzecich.
Ochrona uzasadnionych intereséw 0s6b trzecichavrirejmowa w szczegolngci:
 zapewnienie dogpu do drogi publicznej,
 ochror przed pozbawieniem:
- mazliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii etgkiznej i cieplnej oraz z&odkow hczndci,
- doptywuswiatta dziennego do pomieszezprzeznaczonych na pobyt ludzi,
e ochror przed ucizliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zakléaemlektryczne,
promieniowanie,
« ochror przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby.
Do obiektéw i uradzen z nimi zwhzanych nalgy zapewnt dojscie i dojazd umdiwiajacy dostp
odpowiednio do przeznaczenia i sposobu ichytkowania oraz wymaga dotyczcych ochrony
przeciwpaarowej, okrélonych w przepisach.
Zagospodarowyp plac budowy naley urzadzi¢ miejsca postojowe dla samochoddumytiiownikow statych i
przebywagcych okresowo, w tym réwniemiejsca postojowe dla samochodéw, z ktérych kdegyosoby
niepetnosprawne.

1.12.2. Bezpieczstwo pazarowe
Obiekty i uradzenia z nimi zwizane powinny b§ realizowane w sposéb zapewni@j w razie paaru:
* no8nos¢ konstrukcji przez czas wynikajy z przepisow,
* ograniczenie rozprzestrzeniania sgnia i dymu w obiekcie,
 ograniczenie rozprzestrzeniania gozaru na gsiednie obiekty,
* mazliwos¢ ewakuaciji ludzi, a tale uwzgtkdniajacy bezpieczastwo ekip ratowniczych.
Bezpieczéstwo paarowe wymaga uwzgtinienia:
* przepiséw dotycgcych ochrony przeciwp@rowej, okrélajacych w szczegolriei:
- zasady oceny zagrenia wybuchem i wyznaczania stref zagnoia wybuchem,
- warunki wyposaania budynkéw lub ich &#ci w instalacje sygnalizacyjno-alarmowe i state
urzadzenia génicze,
- zasady przeciwp@rowego zaopatrzenia wodnego,
- wymagania dotyce drog paarowych,
« wymaga Polskich Norm dotyccych w szczegolrniei zasad ustalania:
- gestasci obcihzenia ogniowego pomieszazestref paarowych,
- klas odpornéci ogniowej elementéw budynku,
- stopnia rozprzestrzeniania ognia przez elemendlyibku,
- niepalndci materiatéw budowlanych,
- stopnia palngéci materiatow budowlanych,
- toksyczndci produktow rozktadu spalania materiatow.

1.12.3. Bezpiecxstwo w zakresie higieny i zdrowia
Obiekty realizowa z takich materiatéw i wyrobdw oraz w taki sposaby nie stanowity zagéenia dla higieny
i zdrowia wytkownikéw, w szczegélniei w wyniku:
« wydzielania si gazéw toksycznych,
« obecndci szkodliwych pytéw lub gazéw w powietrzu,
* niebezpiecznego promieniowania,
« zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,
* nieprawidtowego usuwania dymu i spalin oraz nist&gi i odpadéw w postaci statej lub ciekiej,
» wyskpowania wilgoci w elementach budowlanych lub napolwvierzchni,
« niekontrolowanej infiltracji powietrza zewtnznego,
 przedostawaniasigryzoni do wetrza,
* ograniczenia nastonecznieniasirdetlenia naturalnego,

* nadmiernego hatasu i diga
W szczegdlnéci Wykonawca zobowzany jest do przestrzegania przepiséw BHP wynadsagh



» Kodeksu pracy, Dziat Dziedy - “Bezpiecz@éstwo i higiena pracy" (ustawa z dnia 2 lutego 1996r
« Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie bezpiecastwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr@idz. 401).

1.12.4. Bezpiecxestwo konstrukcji
Obiekty i uradzenia z nimi zwizane powinny by projektowane i wykonywane w taki sposob, aby atamia
mogce na nie dziataw trakcie budowy i gytkowania nie prowadzity do:

* zniszczenia cakei lub czsci budynku,

» przemieszcaei odksztatcé o niedopuszczalnej wielkoi,

e uszkodzenia c#ci budynkéw, paczer lub zainstalowanego wypassnia w wyniku znacznych

przemieszcaeelementow konstrukciji,

* zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieprgjpoainym do jego przyczyny.

Konstrukcja obiektéw powinna spetbiavarunki zapewniagce nie przekroczenie standw granicznycBnogci
oraz standw granicznych przydatobdo wytkowania wzadnym z jego elementoéw i w catej konstrukcji. Stany
graniczne n€nosci uwaza st za przekroczone, teli konstrukcja powoduje zagrenie bezpieczestwa ludzi
znajdupcych st w obiekcie oraz w jego pobli, a take zniszczenie wyposania lub przechowywanego
mienia. Stany graniczne przydagnbdo wytkowania uwaa Sk za przekroczone, jeli wymagania aytkowe
dotyczice konstrukcji niesgdotrzymywane. Oznacza to, ze w konstrukcji obiektumog wystapic:

« lokalne uszkodzenia, w tym réwuaiaysy, ktére mog ujemnie wplywa na przydatn& uzytkowa
trwalos¢ i wyglad konstrukcji, jej czsci, a take przylegtych do niej nie konstrukcyjnych eéei
budynku,

« odksztatcenia lub przemieszczenia ujemnie wplyeajna wygld konstrukciji i jej przydatni
uzytkowa wtaczapc w to rownie funkcjonowanie maszyn i wdzer oraz uszkodzenia e€fi nie
konstrukcyjnych budynku i elementéw wylezenia,

e drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodog uszkodzenia budynku, jego wyppsaia oraz
przechowywanych przedmiotéw, a takograniczajce jego uytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

Warunki bezpieczestwa konstrukcji uznaje gsiza spetnione, j@li konstrukcja ta odpowiada Polskim Normom
dotyczicym projektowania i obliczania konstrukgciji.

Wzniesienie obiektu w bezpmdnim gsiedztwie obiektu budowlanego nie msopowodowa zagraen dla
bezpieczastwa wytkownikow tego obiektu lub obiénia jego przydatrici do wytkowania.

1.12.,5. Plan bezpiechstwa i ochrony zdrowia
Wykonawca opracuje i wd#yg Plan Bezpieczestwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania robét
budowlanych, ktory winien zawiefav szczegdlnéci wymagania dotyece:
* rozmieszczenia stanowisk pracy uveriyliajpcego odpowiedni dogbv do nich oraz rozplanowanie drég,
stref pracy i przemieszczania shaszyn,
« warunkéw uytkowania materiatéw i dogbu do nich podczas wykonywania rob6t budowlanych,
* utrzymywania wtéciwego stanu technicznego instalacji i wypasaa,
 sposobu przechowywania i przemieszczania materiegubstancji niebezpiecznych,
 przechowywania i usuwania odpadéw i gruzu orazyatiania na budowie pardku i czystdci,
* organizacji pracy na budowie,
» sposobow informowania pracownikéw o podejmowanygeaiataniach dotycych bezpiecaestwa i
ochrony zdrowia.

1.13. Personel Wykonawcy

Wykonawca zatrudni do wykonania robét odpowiednispeel zgodnie z wymaganiami kontraktu. W
szczegOlnéci Wykonawca powierzy obowzki Kierownika Budowy i kierownikow rob4t osobomedpiajacym
wymagania ustawy Prawo budowlane i wymagania k&hira=unkcje te pehdibeda osoby wymienione jako
personel Wykonawcy zatrudniony w z@ku z kontraktem w odpowiednim formularzu kwalifiia
technicznych.

Wykonawca nie dokona zmiany osoby wchgms w skfad personelu Wykonawcy zatrudnionego wazki z
kontraktem bez akceptacji Inspektora Nadzoru . Wypadku koniecznwi dokonania takiej zmiany
Wykonawca wystpi do Inspektora Nadzoru o zatwierdzenie zmianfyczapc do wniosku pekpinformacg o
kwalifikacjach proponowanej osoby wraz kopiami dalantéw potwierdzagych spetnienie wymagaustawy
prawo budowlane.

1.14. Opracowania i prace geodezyjno - kartogriafzne
1.14.1. Wymagania ogoélne

Opracowania i czynrigi geodezyjne wykonajpodmioty posiadage niezledne uprawnienia zawodowe w tym
zakresie zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 17 mag@il9Prawo geodezyjne i kartograficzne.



1.14.2.  Opracowania geodezyjne do celéw projekvych
Dla realizacji robét oljych kontraktem nie przewidujeesivykonania opracowageodezyjnych dla celéw
projektowych.

1.15. Wymagania formalne Prawa Budowlanego (Usta z dnia 7 lipca 1994r.)
Wykonawca hdzie st stosowat do wymagaUstawy Prawo Budowlane, a w szczegétio
« Ustanowi Kierownika Budowy spetnigiego wymagania Ustawy
« Oznakuje plac budowy
« Zapewni ochroa placu budowy oraz przestrzeganie przepiséw bezgistwa i higieny pracy oraz
opracuje i wdray plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia
 Bedzie prowadzit i dziennik budowy

« Bedzie przestrzegat przepisOw w zakresie ostamia materiatdbw dopuszczonych do stosowania
w budownictwie

1.16. Ochrona i utrzymanie Rob6t wraz z Placemuiglowy

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za ochremobot i za wszelkie materiaty i wdzenia uywane do robét od
daty rozpocgcia do daty wydanidwiadectwa przejcia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca kdzie utrzymywd roboty do czasu wydaniswiadectwa przegcia. Utrzymanie powinno gy
prowadzone w taki spos6b, aby budowle lub jej elgsndyly w zadowalajcym stanie przez caly czas, do
momentu przegia.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpocz¢ roboty utrzymaniowe nie @aiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Z chwila przegcia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przedseitaelem terenu, ktéry zostat przekazany
pod budow, za wszystkie szkody powstate na tym terenie.

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za utrzymanie istaiggj zieleni, uradzen nadziemnych, wykonania drég
montazowych i wszelkie szczeg6towe ustalenia dla danegenu.

Wykonawca jest zobowzany do przestrzegania warunkéw wydanych przezogtthuzgadniajce, opiniugce
oraz widciciela terenu, na ktérym prowadzonglip prace.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i 8 uwzgkdnione w cenie kontraktowej. O ile Zamawidj podejmie na placu budowy dziatania
majace na celu ochranplacu budowy i robétdazie to traktowane, jako dodatkowe zabezpieczemieadnym
przypadku nie zwolni Wykonawcy z ochrony i utrzyrizanobo6t i placu budowy, ani zenie kedzie stanowd
podstawy do jakichkolwiek roszaz&Vykonawcy w stosunku do Zamavdeggo.

1.17. Ochrona wiasngzi publicznej i prywatnej

Jeceli pomimo aktualnej wiedzy na temat uzbrojeniaemer Robdt zostanie stwierdzone wvepstwanie
uzbrojenia to Wykonawcaghzie odpowiedzialny za ochrennstalacji na powierzchni ziemi i za gydzenia
podziemne, takie jak ruragi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladzaoych wigcicielami tych
urzadzer uzgodnienie sposobu ich zabezpieczenia. Wykonaapawni wiiciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i afizeh w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowegzkadzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadonsgdektora. Nadzoru i zainteresowane wladze oedzib

Zz nimi wspo6ipracowat dostarcaaj wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu mapr Wykonawca
bedzie odpowiadéaza wszelkie spowodowane przez jego dziatania wkzkua instalacji na powierzchni ziemi
i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyelprzez Zamawiagego.

1.18. Ochronarodowiska
Wykonawca ma obowzek zng i stosowa w czasie prowadzenia Rob6t wszelkie przepisy datg ochrony
srodowiska naturalnego, a w szczegdbio

* stosowa si¢ do Ustawy z dnia 16 peziernika 1991 r o ochronie przyrody,

* stosowa si¢ do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochraoygowiska,

* stosowa si¢ Ustawy z 27 kwietnia 2001 r o odpadach,

» stosowa si¢ do Rozporzdzenia Ministra Ochrongrodowiska, Zasobow Naturalnych i dréctwa z dnia

13 maja 1998r. w sprawie dopuszczalnych poziomdashiawsrodowisku.
* stosowa si¢ do Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r Prawo Wodne.

2  Materialy i urzagdzenia

2.1. Wymagania formalne

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych najestosowé wyroby budowlane o wkgiwosciach wytkowych
umazliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiegktdoudowlanym spetnienie wymaga
podstawowych i dopuszczenie do obrotu i powszeahrigh jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wszystkie materialy dxla fabrycznie nowe, chybze inaczej dopuszcza specyfikacja lub pisemna ascgpt



Inspektora Nadzoru. Dopuszczone do obrotu i powsmgo stosowania w budownictwig s
» wyroby budowlane, wigiwie oznaczone, dla ktérych zgodnie zdarymi przepisami:

- wydano certyfikat na znak bezpiedgbva wykazujcy, ze zapewniono zgodké z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmjch oraz wiéciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych - w odniesiefouvyrobow podlegagych tej certyfikacji,

- dokonano oceny zgodw i wydano certyfikat zgodrigi lub deklaragj zgodndci z Polslg Normg lub z
aproba4 techniczm - w odniesieniu do wyrobOw nie a@ltych certyfikacy, mapcych istotny wptyw na
spetnienie co najmniej jednego z wymagmdstawowych,

» wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobdw majcych istotnego wptywu na spetnianie
wymaga podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosoveainyg tradycyjnie uznanych zasad sztuki
budowlanej,

» wyroby budowlane:

- oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodniérzbmymi przepisami dokonano oceny zgotti@e
zharmonizowa#n normy europejsk wprowadzon do zbioru Polskich Norm, z europejslaprobag
techniczi lub krajows specyfikacy techniczia paistwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uzagorzez
Komisje Europejsk za zgoda z wymaganiami podstawowymi,

- wyroby znajdujce sé w okrellonym przez Komisj Europejsk wykazie wyroboéw majcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieégbva, dla ktérych producent wydat deklaracje zgédna uznanymi
regutami sztuki budowlane;j.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obidketowlanym s wyroby wykonane wg indywidualnej
dokumentacji technicznej spadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodejpdla ktérych dostawca
wydat cswiadczenie wskazuage, ze zapewniono zgod®é wyrobu z § dokumentag oraz z przepisami i
obowiazujacymi normami.

Szczegbtowe zasady i tryb dopuszczania wyrobdéw Wwiadtych do jednostkowego stosowania w obiekcie,
szczegOtowe zasady i tryb udzielania, uchylaniazoiany aprobat technicznych oraz jednostki organime
upowanione do ich wydawania, a tak zakres oraz szczego6towe zasady i tryb opracowwaratwierdzania
kryteriéw technicznych zostaty oldlene w Rozporadzeniu Ministra Spraw Wewgirznych i Administracji z
dnia 05.08.1998r. w sprawie aprobat i kryteriowht@cznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw
budowlanych.

Systemy oceny zgodia dla poszczegdblnych rodzajéw wyrobdw budowlanyetapry deklaracji zgodriai
oraz sposob znakowania wyrobéw budowlanych, domesgech do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie zostalty ok&one w Rozporzdzeniu Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia
31.07.1998r.

Dopuszczalne stenia i nagzenia czynnikow szkodliwych dla zdrowia wydzielanyghizez materialy
budowlane, urgdzenia i elementy wypogania w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt lokizsla
Zarzmdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z drii2.03.1996r. Wszystkie materialy i adzenia
przewidywane do wbudowani@dy zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniampkktora Nadzoru. W
oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca ptaetl szczeg6towe informacje dotyce zrédia
wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz odpowiedfwiadectwa badg dokumenty dopuszczenia do
obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatdzenia Inspektorowi Nadzoru.

2.2. Materiaty majace kontakt zwoda spazywcza

Wszystkie materialy zastosowane do budowy mpysasiada certyfikat dopuszczagy do zastosowania w
budownictwie w obiektach mieszkalnych

Wykonawca przed zastosowanie takich materiatowdgstzavi odpowiednie dokumenty do weryfikacji przez
Inspektora Nadzoru.

2.3. Inspekcja wytwérni materiatow
Wytwornie materiatdbw mag by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru elu sprawdzenia
zgodndci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiambbRi materialdbw mog by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wikgiwosci. Wynik tych kontroli lzdzie podstaw akceptacji okrdonej partii materiatow pod
wzgledem jakdci.
W przypadku, gdy Inspektor Nadzorgdzie przeprowadzat inspekcyvytwoérni beda zachowane nagtujace
warunki:
» Inspektor Nadzoru duzie miat zapewnion wspotprag i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatdw w czasie przeprowadzania inspekciji.
* Inspektor Nadzoru dulzie miat wolny dosip, w dowolnym czasie, do tych gzi wytworni, gdzie
odbywa st produkcja materiatdw przeznaczonych do realiZemjitraktu.

2.4. Dostawa materiatow na Plac Budowy

Materialy dostarczane na Plac Budovwedd podlegé sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru. Na 5 drégrz
dostaw materialtdbw Wykonawca powiadomi o tym Inspektoradi@u i zglosi materiaty do sprawdzenia
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podajc ich specyfikagj ilosciowa i jakosciowa. Materiaty keda podlegé sprawdzeniu w zakresie ich zgodaio

z Kontraktem. Do sprawdzenia materiatbw Wykonawaaegstawi Inspektorowi Nadzoru dokumenty
poswiadczajce zgodné¢ materiatdw z wymaganiami Kontraktu, w szczegétmaokumenty péwiadczajce
dopuszczenie materiatdéw do stosowania w budownéctwi

2.5. Materialy nie odpowiadace wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawe wywiezione z Placu Budowy,alz
zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzaxii lhspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatéw do innych robétzrte dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tycheriatow zostanie
przewartdciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujsie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaawykonuje
na wilasne ryzyko, liet sk z jego nie przyjciem i niezaptaceniem lub poleceniem rozebraniayiniany
materiatu.

2.6. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyeido czasu gdyeola one potrzebne do rob6t, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, i uszkasmetak, aby zachowaly swpjakaos¢ i wiasciwosci do
robot i byty dostpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowaniadh zlokalizowane w olgbie placu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru lub poza Placem Budowy w mégjszorganizowanych przez Wykonawc

2.7. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeili dokumentacja budowy lub specyfikacja techniczraewidup mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatdw w wykonywanych robotach, Wykonawowiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze
co najmniej 2 tygodnie przed:iyciem materiatu, albo w okresie dirym, jéli bedzie to wymagane dla batla
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybranyakezaptowany rodzaj materiatu nie meoby pdéznigj
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. Sprat
« Wykonawca jest zoboazany do aywania jedynie takiego spgti, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych robét. Spez powinien by uzywany zgodnie z jego przeznaczeniem
oraz powinien speinéawymagania okrdone odebnymi przepisami, w szczegOkw przepisami w
zakresie bezpiecastwa i higieny pracy.

« Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantow@aprzeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadamistkmgmi w
kontrakcie, ST i wskazaniach Inspektora Nadzorenminie przewidzianym kontraktem.

« Wykonawca zapewnize wywany przez niego spgkz nie spowoduje zanieczyszczenia terenu, w
szczegolnéci drog poza placem budowy blotem, paliwem, smaramnizem lub jakimikolwiek innymi
odpadami. Wykonawca zapewng kazda jednostka spetu przed opuszczeniem placu budowy zostanie
skutecznie oczyszczona. Wszelkie wypesae i obstug koniecz w tym celu Wykonawca zapewni na
wihasny koszt i bdzie utrzymywat przez caty czas wykonania robot.

Sprzt bedacy wtasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma Byutrzymywany w dobrym
stanie i gotowéci do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrodsodowiska i przepisami dotyazymi
jego wytkowania.

» Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopiewto&ntow potwierdzagych dopuszczenie spitz do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

« Jeeli ST przewiduje mdiwo$¢é wariantowego zycia sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyharzyska jego akceptacprzed ayciem sprztu.
Wybrany sprzt, po akceptacji Inspektora Nadzoru , niezeby pézniej zmieniany bez jego zgody.

« Jakikolwiek sprzt, maszyny, uradzenia i nargdzia nie gwarantgfge zachowania warunkow kontraktu,
zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowiame dopuszczone do robét.

4. Transport
« Wykonawca jest zobowkany do stosowania jedynie takiciodkOw transportu, ktére nie wphyn
niekorzystnie na jaka wykonywanych robét i wiciwosci przewaonych materiatlowSrodki transportu
powinny by uzywane zgodnie z ich przeznaczeniem oraz powinnynige wymagania okrdone
odrgbnymi przepisami, w szczegOkw przepisami w zakresie bezpieagtva i higieny pracy.
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 Liczba srodkéw transportu dilzie zapewnia prowadzenie robét zgodnie z zasadami dargmi w
kontrakcie, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoruenminie przewidzianym kontraktem.

 Wykonawca zapewni, ze wywane przez niego jednostki transportu  nispowoduj
zanieczyszczenia terenu, w szczegétnalrog poza placem budowy btotem, paliwem, smargmizem
lub jakimikolwiek innymi odpadami. Wykonawca zapewrie kazda jednostka transportu przed
opuszczeniem placu budowy zostanie skutecznie aczgsaa. Wszelkie wyposganie i obstug konieczi
w tym celu Wykonawca zapewni na wiasny kosziddie utrzymywat przez caly czas wykonania robét.

* Przy ruchu na drogach publicznych pojazdyddy spelnié wymagania dotycxe przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych giedi na osie i innych parametrow techniczny8hodki
transportu nie odpowiadgje warunkom kontraktu na polecenie Inspektora Nadbeda usungte z placu
budowy. Wykonawca dalzie usuwa na bieaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdiacplacu budowy.

» Koszty zwizane ze spetnieniem w/w wymagé&/ykonawca uwzgldni w swoim wynagrodzeniu.

5. Wykonanie robét

5.1. Wymagania ogdlne.

5.1.1.

5.1.2.

5.1.3.

5.1.4.

5.1.5.

5.1.6.

Wykonawca jest zoboygiany (w granicach okénych w Kontrakcie), zrealizowania i
ukonczenia robdét okgonych zgodnie z kontraktem oraz poleceniami InspekNadzoru i do
usunkcia wszelkich wad.

Wykonawca dostarczy na plac budowy materialyzadzenia i dokumenty Wykonawcy
wyspecyfikowane w kontrakcie oraz niedny personel wykonawcy i inne rzeczy, dobra i ustug
(tymczasowe lub stale) konieczne do wykonania robot

Wykonawcadnzie odpowiedzialny za prawidtow® skutki i bezpieczestwo wszystkich dziata
prowadzonych na placu budowy i wszystkich metoddwad oraz lkkdzie odpowiedzialny za
wszystkie dokumenty Wykonawcy. Roboty tymczasowazotakie projekty kalej czsci
sktadowej Uradzen i Materiatow, jakie bda wymagane, aby ta e& byta zgodna z kontraktem.
Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich daidb placu budowy i do wszelkich dodatkowych
obszardw, jakie magby¢ uzyskane przez Wykonaw¢ uzgodnione z Inspektorem Nadzoru jako
obszary robocze.

Podczas realizacji robét Wykonawcedde utrzymywat plac budowy w stanie wolnym od
wszelkich niepotrzebnych przeszkdd oradde przechowywat w magazynie lub odpowiednio
rozmiesci wszelki sprzt i nadmiar materialow. Wykonawcedrie upratat i usuwat z placu
budowy wszelki ztom, odpady i niepotrzebnezgjuroboty tymczasowe.

Wykonawca wytyczy roboty w nawaniu do punktow, linii i poziomow odniesienia
sprecyzowanych w Kontrakcie lub podanych w powiagmin Inspektora Nadzoru . Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszgistézsci robdt i naprawi kady blad w
usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaoit.

5.2. Rozwigzania alternatywne

521

5.2.2.

5.2.3.

5.2.4.

Wykonawca m przedstawi w ofercie rozwazania alternatywne do wymienionych elementéw
robot.

W kadym przypadku rozwizanie alternatywne zaproponowane przez Wykogawwsi
zapewnia parametry techniczne i jakmiowe nie nisze ni dla rozwhzan zawartych w
Dokumentach Przetargowych.

Rozwizanie alternatywne nie zosta zaakceptowane przez Zamaw@go w drodze negocjacji
oferty wybranego Wykonawcy, o ile rozwanie alternatywne zostanie zaakceptowane przez
Zamawiajcego Wykonawca dgizie zobowizany do dostosowania wszystkich rozxen
zwiazanych ze zmian w tym do wykonania stosownych projektéw zamiermyRrojekty te bda
podlega zatwierdzeniu przez Zamawaaggo.Zadne czynnéci zwiazane z zakupem, dostawb
montaem elementéw stanowdych przedmiot rozwizania alternatywnego niegdis rozpoczte
przed zatwierdzeniem przez Zamawtggo stosownych projektéw zamiennych.

Wszystkie koszty zwgzane z zastosowaniem zaakceptowanych rgavialternatywnych uweane
beda za zawarte w Cenie Kontraktowej i Wykonawca w azkiu z zastosowaniem rozyzian
alternatywnych nie dnzie miat prawa dazadnych roszczew stosunku do Zamawigego, w
szczegOlnéci dotyczicych zmiany ceny lub czasu na tkaenie.
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5.3. Harmonogram Robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do alagpt harmonogramu rob6t catej budowy
przewidzianych w kontrakcie.

Harmonogram zostanie opracowany przez Wykorawcuwzgkdnieniem petnego zakresu robot g@bpo
kontraktem wdcznie ze wszystkimi elementami w zakresie projelioa, wykonawstwa, prob, testow i
odbioréw, przygotowania dokumentacji powykonawcpefz uzyskania koniecznych opinii, zatwiertizie
pozwole instytucji do tego uprawnionych.

Wykonawca uwzgidni w harmonogramie wszystkie wymagania i okoliconavplywajace na posp robot z
warunkami pogodowymi wktznie tak, aby ukiczy¢ roboty w czasie wymaganym przez kontrakt.
Wykonawca kdzie na bieaco analizowat harmonogram w celu zaplanowania ygotowania wszystkich
srodkéw niezlkdnych, aby w terminie uk@zy¢ roboty. W szczegélroi, gdy roboty kda op&nione
Wykonawca dokonywat dulzie aktualizacji harmonogramu i przedstawi go @iwierdzenia Inspektorowi
Nadzoru wraz z programem dziataiezkzdnych dla nadrobienia opdien.

6. Kontrola jako $ci robot

Wykonawca ustanowi system zapewnienia fakoaby wykazywa stosowanie gido wymaga Kontraktu.
System ten ddzie zgodny z wymaganiami podanymi w Kontrakciesplektor Nadzoru dnzie uprawniony do
kontroli systemu w kadym jego aspekcie.

Szczego6towe informacje na temat wszystkich procediskumentéw stwierdzagych stosowanie sido nich,
beda przedktadane Inspektorowi Nadzoru do wiadéchoa jegozadanie.

6.1.  Pobieranie prébek

Jeeli okaze sk to konieczne na polecenie Inspektora Nadzogda bpobierane probki materiatlow oraz
Wykonawca kdzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatéw, ktére ludatpliwosé, co do jakéci,

o ile kwestionowane materialy nie zostgmrzez Wykonawge usuntete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty
tych dodatkowych bada pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenistewek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamavuiey.

6.2.  Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetta przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @adkp, gdy normy
nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowszna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora NadzoRrzed przyspieniem do pomiarow lub bafla
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzajajsou i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi sanf@ ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru .

6.3. Raporty z badai

Wykonawca kdzie przekazywaInspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami b@agak najszybciej, nie
pézniej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaiob

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularaaeliug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniongtjeéo dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatowiradia ich wytwarzania, i zapewniona medizie wszelka potrzebna
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta rizdav.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systekontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawioedzie
ocenid& zgodnd¢ materiatdw i rob6t z wymaganiami ST na podstawimiwow bada dostarczonych przez
Wykonawe.

Inspektor Nadzoru mi@ pobierd prébki materiatéw i prowadgibadania niezalmie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jeeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezamemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lubdatkowych bada albo
oprze st wytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgédnoateriatow i rob6t z kontraktem.

W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lubddtkowych badai pobierania probek poniesione
zostan przez Wykonawe.

6.5. Préby Kaicowe

Wykonawca przeprowadzi wymagane prébyi¢mwve zgodniez wymaganiami okrédonymi w Kontrakcie i w
zakresie okrdonym w Specyfikacjach Technicznych i w obamijacych Normach PN (EN-PN) oraz w
stosownych Aprobatach Technicznych.
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Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru z 5-dniowyyprzedzeniem o dacie, po ktérejdzie gotowy do
przeprowadzenia kdej z préb kacowych, a préby te zostamprzeprowadzone w gju 14 dni po tej dacie w
dniu wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru . Wykarsaywrzedtay Inspektorowi Nadzoru pwiadczony
wynik tych prob.

7. Obmiar robét

7.1.  Ogolne zasady obmiaru Robdt

Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca zgodnie z wymayaniwarunkéw kontraktu. Wyniki obmiarueta
wpisane do ksgi obmiaru.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdmch podanych w przedmiarze robét lub gdzie irfjdaie
specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawdyobowizku ukaiczenia wszystkich robdt. Bine dane
zostam poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru nasmpe. Obmiar gotowych robét ebzie
przeprowadzony z estcscia wymagar do celu miesicznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawénspektora Nadzoru .

7.2.  Zasady okrelania ilosci Robot

Obmiar Robo6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z kakiem. llgé robot
okreslana lgdzie w jednostkach zastosowanych w przedmiarze.s@powyliczenia iléci robdt kdzie
adekwatny do jednostki stosowanej w przedmiarze edzie zgodny z wymaganiami Specyfikacji
Szczegoétowych, i takie maj zastosowanie.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne oblizzdxda wykonywane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub @bjsci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie kgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mdoy¢ dolczone w formie
oddzielnego zakznika do ksigi obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z &ksprem Nadzoru. Roboty o
charakterze liniowym i znacznej diugd beda obmierzane na podstawie powykonawczej inwentajiyzac
geodezyjnej. Wykonawca kdorazowo przed przedstawieniem obmiaru do akcdptaspektora Nadzoru
dostarczy szkice z inwentaryzacji pokamg dtugdci inwentaryzowanych elementéw rob6t, na podstawie
ktérych obliczono ich il&C.

7.3.  Urzadzeniai sprzt pomiarowy.

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robétlabzaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru . Ugdzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdlezeli urzadzenia

te lub sprzt wymagaj bada atestujcych, to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizacii.
Wszystkie uradzenia pomiarowe dola przez Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robét.

74. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary Igda przeprowadzane przed wystawieniéwiadectwa platneri, a take w przypadku wyspowania
dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robdbn@ar rob6t zanikacych przeprowadzaesiv czasie
ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegeych zakryciu przeprowadza;grzed ich zakryciem.

8. Odbidr i przyj ecie roboét
8.1.  Odbiér Robot

8.1.1.Rodzaje odbiorow
« Odbior rob6t zanikagych i podlegajcych zakryciu
 Odbidr robot, ktérych wykonanie stanowi podstgwzejciowegoswiadectwa ptatnéi
 Odbidr robot dla potrzeb wystawierfi@iadectwa przegia.

8.1.2. Odhiér Robét zanikapcych i podlegapcych zakryciu

Odbiér robot zanikagych i podlegajcych zakryciu dokonywany jest na zgtoszenie WykonawPrzed
zakryciem robo6t Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzo gotowdéci robét do inspekcji i przygotuje
wszystkie niezedne dokumenty Wykonawcy dotygz robdét podlegagych inspekcji. Inspektor Nadzoru
dokona inspekcji w ggu 5 dni od daty zgtoszenia Wykonawcyzele do zgtoszonych Robét niectizie
zastrzeéen Inspektor Nadzoru wyda zgecdha zakrycie rob6t. W przeciwnym przypadku wydaegehie
usungcia niezgodngci i ponownego zgtoszenia do odbioru.

Jezeli Wykonawca zakryje roboty bez uzyskania zgodgpbktora Nadzoru to na jego wezwanie dokona
odkrycia robét lub umdiwi ich inspekcg w inny sposéb polecony przez Inspektora NadzoW takim
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przypadku Wykonawca usunie na wlasny koszt wszgslkzkodzenia rob6t powstate na skutek ich odkrycia
Powyzsze nie bdzie stanowd podstawy dazadnych roszczeWykonawcy w stosunku do Zamawjeggo, ani
w zakresie zmiany ceny kontraktowej, ani w zakresidhienia czasu na ukozenie.

8.1.3. Odbidr Robot, ktérych wykonanie stanowi podsawe przejsciowegoswiadectwa ptatngci.

Przed wystpieniem o przégiowe swiadectwo ptatnéci Wykonawca zgtosi Inspektorowi Nadzoru do odbioru
roboty kedace podstaw wystpienia. Wraz ze zgtoszeniem przegtadokumenty Wykonawcy dotygze tych
robét. Jeeli w zakres tych rob6t wchogzoboty zanikajce odebrane uprzednio do dokumentéwacdodne
zostan protokéty z ich inspekciji.

W ciagu 5 dni od zgtoszenia do odbioru Inspektora Nadztwkona inspekcji robét i dokumentéw, i stwierdzi
ich zgodné¢ z kontraktem. Jeeli do zgtoszonych robdét nieetizie zastrzeen Inspektor Nadzoru potwierdzi
roboty jako podstawprzegciowegoswiadectwa ptatnéci. W przeciwnym przypadku wyda polecenie ugaia
niezgodndci i ponownego zgtoszenia do odbioru.

8.2.  Przejcie Robot

Roboty keda przyjete przez Zamawiagego, kiedy zostanukonczone zgodnie z Kontraktem, po zakmeniu z

wynikiem pozytywnym Préb Kiacowych. Inspektor Nadzoru w agu 7 dni, po otrzymaniu wniosku
Wykonawcy, wystawi Wykonawcywiadectwo Przegia, podajc dat, z ktom Roboty zostaty ukiczone

zgodnie z Kontraktem lub odrzuci wniosek, padgpowody. Wykonanie zobowian Wykonawcy potwierdza
Inspektor Nadzoru, wystawigj Swiadectwo Wykonania i w ggu 7 dni od najpéniejszej z dat upltywu
Okreséw Zgtaszania Wad lub fdej, jak tylko Wykonawca dostarczy wszystkie Dolanty Wykonawcy oraz
ukonczy wszystkie Roboty i dokona ich préb oraz usuwiady. Tylko Swiadectwo Wykonania stanowi
akceptacj Robot.

9  Podstawa i warunki ptatnéci

9.1.  Ustalenia ogéine
Podstaw ptatngci dla Wykonawcy jest wykonanie Rob6ét.
Wartcs¢ platnaci ustalana jest na podstawie obmiarusdlo Robét wykonanych w danym okresie
rozliczeniowym, ktérych Ptatdé dotyczy oraz ceny jednostkowej za jedne@sibmiaru ilgci Robot
skalkulowanej przez Wykonawadalla danej pozycji Przedmiaru Robat.
Cena jednostkowa pozycjetizie uwzgédniac wszystkie czynnéei, wymagania i badania sktadeg¢ st na jej
wykonanie, okréone dla Robd4t w niniejszej Specyfikacji i w Korkcie.
Cena jednostkowaghzie obejmowaw szczegolnéci:
« robocizre bezpdredna,
« wartaés¢ zwytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu, magazyania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,
e wartgs¢ pracy sprztu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzeniezeggprna Plac Budowy i z
powrotem, montai demonta na stanowisku pracy),
» koszty pdrednie, w sklad ktérych wchoglz ptace personelu i kierownictwa budowy, pracowmik
nadzoru i laboratorium, koszty udzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym do@dzenie energii i
wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyez oznakowana Robo6t, wydatki dotyce bhp, ustugi
obce na rzecz budowy, optaty za dzéawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyce wykonanych Robot,
ubezpieczenia oraz koszty zadlm przedsibiorstwa Wykonawcy,
» zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wildav mogicych
wystapi¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym,
» podatki obliczane zgodnie z obagujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nglevliczat
podatku VAT.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonaacdan pozyci w Wycenionym Przedmiarze Robét jest
ostateczna i wyklucza ntwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Roboétetyoh ta pozych
kosztorysowy.

9.2. Szczegbtowe warunki platroi

9.2.1. Roboty

Wartas¢ Robét wykonanych w okresie rozliczeniowym oblicaomdzie poprzez przemaenie ilaici Robot
potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru przez dednostkow ujeta w Przedmiarze. Tak obliczona waito
obejmowa bedzie wszystkie elementy Robét zgodnie z élaeiem w p. 8.1.

9.2.2.  Materialy
Wartas¢ Materiatlow uwzgidniona ledzie w poszczeg6lnych pozycjach Robét zgodnie zdirzarem i nie
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bedzie stanowd odrebnej pozycji ptatnéci.

9.2.3. Uradzenia
Wartos¢ urzadzer wyszczegoélnionych w ogbnych pozycjach Przedmiaru obliczonaxdbie poprzez
przemnaenie liczby zamontowanych na gotowo. hitzen przez cea jednostkow ujeta w Przedmiarze.

9.2.4. Wyposzenie w sprzt bhp, ppoz. i oznakowania.
Wartas¢ wyposaenia w sprzt bhp, ppa. i oznakowania uwzgtiniona kdzie przez Wykonawcw kosztach
pasrednich budowy.

9.2.5. Zagospodarowanie placu budowy
Wartas¢ prac zwizanych z zagospodarowaniem placu budowy wydrgbna ledzie przez Wykonawge w
kosztach pérednich budowy.

10. Normy zwhzane

Specyfikacje Techniczne w mdych miejscach powotajsic na Polskie Normy (PN), przepisy bramve,
instrukcje. Naley je traktowd jako integraln czs¢ i nalezy je czyta tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami,
jak gdyby tam one wyspowaty. Rozumie gi iz Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawaitpi
wymaganiami. Zastosowaniezda mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane péniej niz 30 dni
przed dat skltadania ofert), o ile nie postanowiono inac&gpboty keda wykonywane w bezpieczny sposéb,
scisle w zgodzie z obowzujacymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN) lub odpowiednimdrmami krajow UE.
Postanowienia norm polskicledn miaty pierwszéstwo nad postanowieniami innych norm.

11. Przepisy zwjzane
 Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz 2D00r. Nr 106, p6z. 1126),
 Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przecimpowej (Dz. U. Nr 81/1991, p6z. 351),
* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.200@r.sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadé&budynki i ich usytuowanie ( Dz.U.z 15.06.2002),
« Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r. w sprawarunkéw
technicznych gytkowania budynkéw (Dz.U.Nr 74, poz.836 ),
« Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 31.07.1998r. w sprawysteméw
oceny zgodnéri, wzoru deklaracji zgoddoi oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowahiadewnictwie (Dz.U.Nr 113 p6z.728),
* Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 05.08.1998r. w spravaprobat i
kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowawrobow budowlanych, (Dz.U Nr 107 p6z. 679),
» Zarzdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dai2a03.1996r. w sprawie dopuszczalnycfrai i
nakgzen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanychzezr materialty budowlane, wudzenia i
elementy wyposania w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyit(M2.Nr 19,p02.231 ),
e Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 28.03.1994r. w spiaw
wprowadzenia obowzku stosowania Polskich Norm i norm btawych ( Dz. U. Nr 44, péz. 174),
« Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 04.07.1995r. w spiavzakresu,
trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanegowspgledem ochrony przeciwpgarowej (Dz. U. Nr 102,
p6z.506 ),
* Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 03.11.1992r. w spiawchrony
przeciwpaarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i teye (Dz. U. Nr 92, p6z. 460),
* Rozporadzenie Ministra Spraw Wewirznych i Administracji z dnia 22.04.1992r. w sprawydawania
Swiadectw dopuszczeniazytkowania wyrobdw skacych do ochrony przeciwgarowej ( Dz. U. Nr 40,
poz. 172),
« Rozporadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Material®udowlanych z dnia 28.03.1972r. w
sprawie bezpiechstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robo6t budomdamontaowych i
rozbiérkowych ,
e Ustawa z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrénydowiska (Dz. U. Nr 62 péz. 627). Ustawa z dnia
18.07.2001 r-Prawo Wodne ( Dz. U. Nr 115, péz. 122
 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaapatu w wod i zbiorowym odprowadzeniéciekdw
(Dz.U. 2001 r. Nr 72, p6z. 747 z fgbejszymi zmianami).
 Ustawa z dnia 12 wrzeia 2002 roku o normalizacji (Dz. U. Nr 169, p6386).
» Rozporadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacw sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 20@%iennik Ustaw Nr 75,
p6z. 690.
« Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwcd20 sprawie dziennika budowy, momntai
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rozbiodrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszeniavdarajgcego dane dotyaze bezpiecaestwa pracy i
ochrony zdrowia.}. (Dz. U. Nr 108, p6z. 953)

« Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 styczni@02 roku w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdgowlanych (Dz. U. Nr 8, p6z. 71).

* Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 roku sprawie
systemOw oceny zgodgm, wzoru deklaracji oraz sposobu znakowania wywmbé&udowlanych
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowahiadownictwie (Dz. U. Nr 113, pdz. 728).

* Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 roku sprawie
okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych nie m@ych istotnego wplywu na spetnianie wymaga
podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanyedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.
U. Nr 99, p6z. 637).

« Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwcaO20w sprawie rodzajow obiektow
budowlanych, do iytkowania ktérych mana przysipic po przeprowadzeniu przez $awvy organ
obowiazkowej kontroli. (Dz. U. Nr 120 p6z. 1128)

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwcaO020w sprawie informacji dotygzej
bezpieczastwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpietstea i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 p6z. 1126)
* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 20@ sprawie systeméw oceny zgodcio
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania@maniem CE. (Dz. U. Nr 209 p6z. 1779)

« Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotweacz dnia 30 grudnia 1994 w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwigz. U. Nr 8 p6z. 38)

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003v sprawie bezpiecastwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.03.@47)4

» Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni@ &rzenia 1997 w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczéstwa i higieny pracy (Dz.U.03.169.1650).

* Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwwécz dnia 1 padziernika 1993 r w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowydonserwacji sieci kanalizacyjnych. (Dz. U.
93.96.437).

« Rozporadzenie MinistraéSrodowiska z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawieunkéw, jakie nalgy spetni
przy wprowadzaniudciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substasofzegolnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego. (Dz. U. Nr 212, p6z. 1799),
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SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA
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Roboty przygotowawcze - rozbiérkowe

1. Wprowadzenie

1.1 Przedmiot Specyfikaciji
Przedmiotem niniejszej specyfikaci svymagania dotyee wykonania i odbioru robét rozbiérkowych. Prace
przy dociepleniu (skucie odpadeggo tynku), wymiana okien.

1.2 Zakres stosowania
Specyfikacje Techniczne stanavizes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, i niglge stosowa w
odniesieniu do zlecenia i wykonania Rob6t opisanygh 1.1.

1.3 Zakres robét
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujszystkie czynnixi umazliwiajace i majce na celu wykonanie
rozbiérek wys¢pujacych w obiekcie.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacjizgodne z obowkzujacymi normami i wytycznymi.

1.5 Ogodlne wymagania dotycgce robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&kavykonania robét, ich zgoddé z dokumentaej projektowa,
specyfikacy i poleceniami inyniera.

2. Materialy
Dla rob6t rozbiérkowych materiaty nie wypuja.

3. Sprzet
Do rozhiérek mae by uzyty dowolny sprzt.

4. Transport
Transport materiatow z rozbiérkiodkami transportu.
Przewaony tadunek zabezpieazprzed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie rob6t

5.1 Roboty przygotowawcze
Przed przyspieniem do robot rozbiérkowych naie
- teren ogroddii oznakowa zgodnie z wymogami BHP

5.2 Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi zgodnie z rozpordzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.20Q8z.U. Nr 47 poz. 41)
w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas wykonania rob6t budowth.

Elementy stolarki islusarki o ile zostapn zakwalifikowane przez wigiciela obiektu do odzysku wykuz
otwordw, oczyci¢ i sktadowd.

6. Kontrola jakosci rob6t
Wymagania dla robdt rozbiérkowych podano w punktadhdo 5.2

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymas

Rozbidrki obiektow kubaturowych - 1 szt.]
Rozbidrki obiektow iaynierskich - [m]

8. Odbidr robot
Wszystkie roboty rozbiérkowe, podlegajasadom odbioru robét zanikeych

9. Podstawa ptatndci

Placi s¢ za roboty zgodnie z wymaganiami podanymi w punkeie odebrane przez igniera mierzone w
jednostkach podanych w punkcie 7.
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10. Uwagi szczegotowe
10.1. Materialy uzyskane z rozbiérek do ponownegadowania zakwalifikuje trynier.
10.2. llas¢ robo6t rozbiérkowych magulec zmianie na podstawie decyzjrymiera.
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Docieplenie budynku
1. Wprowadzenie

1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji wymagania dotyege wykonania i odbioru docieplenia budynku.

1.2.  Zakres stosowania
Specyfikacje Techniczne stanavazes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, i nglge stosowaw
odniesieniu do zlecenia i wykonania Robo6t opisanygh 1.1.

1.3.  Zakres robot
Zakres rob6t obejmuje:

- dociepleniecian zewrtrznych metod lekko-moka,

2. Materiaty

zaprawa do mocowania ptyt styropianowych,

- plyty styropianowe FS — 15 o wymiarach 100x50cm,

- kotki do mocowania ptyt styropianowych,

- siatka z wtdkna szklanego,

- farba gruntujca,

- podkiad tynkarski

- cienkowarstwowy tynk szlachetny,

- materiaty uzupetniage (katowniki, listwy aluminiowe, itp.)

3. Sprzet
Roboty mana wykonywa przy wyciu dowolnego typu spetu zaakceptowanego przez Inspektora.

4. Transport
Elementy konstrukcyjne madoy¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Podczas transportu materiaty i
elementy konstrukcji powinny lbyzabezpieczone przed uszkodzeniami lub ystteczngci.

5. Wykonanie rob6t

Piyty styropianowe:

Piyty styropianowe, stanowgée warstw termoizolacyja dociepleniasciany naley stosowd rodzaju FS, typu
M, odmiany 20 lub 15 ( lecz azgtasci niemniejszej i 15 kg /m?® ) — wedtug BN-91/6363-02.

Piyty styropianowe przed wbudowaniem powinny Bgzonowane przez okres conajmniej 2 ra@sbd daty
ich produkcji, w celu ustabilizowania odksztaticekurczowych styropianu, wygiujacych w pocztkowym
okresie po jego wyprodukowaniu. Wytrzymaicstyropianu na rozrywanie nie powinnachyniejsza ni 0,12
N/mmz2,

Piyty styropianowe powinny mégpowierzchnie szorstkie, po krojeniu z blokéw lyesjalnie szczotkowane za
pomuca szczotki drucianej.

Zaprawa klejowa:

W systemie ocieplenia zaprawa klejowa nakladanavypi@wnane podige. Temperatura wykonywania robot
moze wynost od +5 do +30°C, przy wilgotdoi wzglednej powietrza pounej 80%. W warunkach tagodne;j

zimy (temperatur&0°C, po 8 godzinach od zastosowaniazlimee spadki do -5°C), do przyklejenia ptyt i do

wykonania warstwy zbrojonej siatk nalezy uzywa¢ zimowej wersji zaprawy, ptyty styropianowe trzeba
dodatkowo mocowado scian scznikami mechanicznymi.

Tkanina z widkna szklanego:

Nalezy stosowd tkanirg z widkna szklanego wedlug normy PN_92/P —85010anita powinna by
impregnowana alkalioodpornym tworzywem i posiadgroba¢ techniczia dopuszczajca do stosowania w
budownictwie. Pasek siatki 0 szerékb5 cm powinien wytrzymaobcazenie 1,25 kN, wydizjac si przy tym
nie wiecej niz 5%. Taki sam pasek trzymany przez 28 dni w 5%worte NaOH powinien wytrzynia
obciazenie 0,6kN, wydtaajac sk mniej niz 3,5%.

Wyprawa tynkarska:
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W skitad materiatu tynkarskiego wchadsapoiwa, wypetniacze naturalnanrki piaski, maczki), pigmenty oraz
dodatki modyfikujce wiaciwosci robocze.

W tynkach mineralnych spoiwermy £ementy. Proces twardnienia odbywa sa skutek chemicznej reakcji
przylczenia casteczek wody.

W tynkach akrylowych spoiwena sozproszone polimery, ktére avia w trakcie odparowywania wody.

Tynki mineralne umazliwiaja wymiare wilgoci z otoczeniem, asniepalne, mgna je stosowad zaréwno do
styropianu jak i do wetny mineralnej, dgshe a w kolorze biatym i w wersjach kolorowych. Paletaldeéw
jest r&na u rénych producentéw. W postaci sypkiej naoby¢ skltadowane w ujemnych temperaturach,
wymagaji wymieszania z wogd

Tynki akrylowe maja bardzo matnasikliwos¢, s elastyczne, odporne na odksztatcenia padioobcizenia
zewretrzne. Dostpna jest dwa gama kolorystyczna.

Tynki mozaikowe zaleca si stosowé& na cokoftach budynkéw i w miejscach szczegolnieaimarych na
zabrudzenia. Spoiwema sw nich przezroczysteywice, a wypetniaczami kolorowewirki. Po zwhzaniu
uzyskuje s szklist, barwna wypraw, fatwa do utrzymania w czysia.

t aczniki mechaniczne:
taczniki do mechanicznego mocowania piyt styropiandwgo sciany zewrtrznej budynku musg spetnia
wymaganiawiadectw Instytutu Techniki Budowlane;.

Akcesoria uzupeiage:

Listwy naraznikowe, nad cokotowe, elementy obrébek i inne aidasuzupetniajce do wykdczenia miejsc
szczegolnych w elewacji powinny spelfiawymagania warunkéw technicznych, oltomych przez
producentow.

a. Kolejnosé wykonywania robét
Kolejnos¢ robdt przy wykonywaniu dociepleniacian zewntrznych metod lekka-mokra powinna by
nastpujaca:

- prace przygotowawcze — skompletowanie materialqwzetl i urzadzer, monta rusztowa, demonta
obrobek blacharskich,

- sprawdzenie i przygotowanie powierzckaian,

- cigcie plyt styropianowych na potrzebne wymiary,

- przyklejenie plyt styropianowych,

- wykonanie warstwy ochronnej na styropianie z mdsjag&ej zbrojonej tkaniq szklara,
- wykonanie wyprawy elewacyjnej z masy tynkarskiej,

- wykonanie nowych obrébek blacharskich,

- demonta rusztowa i uporadkowanie terenu wokot budynku.

b. Zalecenia do wykonywania robét

Prace dociepleniowe nalewykonywa w suchych warunkach ( bez opadéw atmosferycznyay, wilgotnaci
powietrza poriej 80% ). Nie naley pracowa na powierzchniach silnie nastonecznionych, a wegkenwarstwy
chron przed opadami deszczu i silnym wiatrem. Zalecapetus wykonane z ¢ptej siatki, ostony na
rusztowaniach. Powzgze zalecenia w szczegdlny sposéb datygakéw mineralnych.

c. Prace przygotowawcze

Przed przyspieniem do ocieplania budynku naje przygotowa materiaty, nargdzia i sprzt. Nalezy
sprawdzé, czy materiaty odpowiadajpkreslonym wymaganiom oraz zamontoévaisztowanie stojakowe.
Odlegtas¢ miedzy powierzchryj ptyt izolacyjnych a konstrukgjrusztowania nie mi@ utrudnié wykonywania
faktury tynku i powinna wyno&i20 — 30 cm. Rusztowania wigze nie g zalecane ze wzgllu na maliwosc¢
uszkodzé mechanicznych.

Przed przysipieniem do ocieplenigciany naléy doktadnie sprawdzijej powierzchni. W razie potrzeby
naprawé i wyréwna: ubytki, doktadnie oczci¢ oraz wykona prébne przyklejenie prébek styropianu.
Temperatura powietrza i pocd® powinna wynosi od + 5 do + 30°C. Wyjek stanowi tu stosowanie
kolorowych tynkéw mineralnych ( minimalna temperatwd + 9°C ) oraz zimowej wersji zaprawy ( od 0+do
20°C, a po 8 godzinach rmaowve spadki temperatury do -5°C).

Jezeli styropian przez ponad dwa tygodnie nie zostaykryty warstwa zbrojory, naley ocené jego jakdcé.
Piyty pazéikte i o pykcej powierzchni koniecznie wymagagirzeszlifowania grubym papieretiernym.

W przypadku prowadzenia prac dociepleniowych w wkach tagodnej zimy trzeba koniecznie stosbwa
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ostony na rusztowaniach. zgi w ciagu 3 dni zapowiadaneasspadki temperatury pam -5°C, naley
zaprzesta stosowania zimowej wersji zaprawy. Natomiast, gdyciagu 3 dni zapowiadany jest spadek
temperatury pougj + 9°C, nie naley stosowa kolorowych tynkéw mineralnych.

Obrobki blacharskie powinny wystadaninimum 40 mm poza lico tynku i skutecznie zabeep& go przed
zaciekami wody deszczowej.

Przy wykonywaniu tynkéw, na jednej ptaszeaie naley pracowd bez przerw i nassiadupcych poziomach
rusztowa, zachowujc jednakowe dozowanie wody.

Z uwagi na wypetniacze naturalne, mog powodowa réznice w wyghdzie tynku — na jednej ptaszcaye
nalezy stosowa materiat o tym samym numerze saaprodukcyjnej, umieszczonym nazkym opakowaniu.
Wykonane tynki powinny by chronione przed deszczem (ostony na rusztowanigchez minimum 1 dzie a
mineralne tynki kolorowe conajmniej 3 dni. Odnogi ® do temperatury +20°C oraz wilgoted wzglkdnej
powietrza 60%. W mniej korzystnych warunkach aglewzgkdni¢ wolniejsze wazanie tynkdw.

d. Przyklejenie ptyt styropianowych

Po sprawdzeniu i przygotowaniu powierzckeian, zdemontowaniu obrébek blacharskichzn@oprzysipi¢ do
przyklejania ptyt styropianowych.

Piyty styropianowe mma przyklejé przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura pimaigest nie risza
niz 5°C.

Mas; klejaca nalery nakiad& na plycie styropianowej na obeazh, pasmami o szerdl®m 3 — 4 cm, a na
pozostatej powierzchni plackamidpednicy okoto 8cm. Pasma najenakiadé w odlegtéci okoto 3 cm od
krawedzi ptyty. Nasrodkowej czsci ptyty styropianowej naleyy natazy¢ 10 — 12 plackéw, przy wymiarach
piyty 500 x 1000 mm.

Po nataeniu masy klejcej, ptyt nalezy bezzwitocznie przytpy¢ dosciany w przewidzianym miejscu i docign
przez uderzenie pagldrewniam az do uzyskania rownej ptaszczyzny gsiednimi ptytami, co sprawdzaesi
przez przyléenie faty drewnianej. Zeli masa klejca wycknie st poza obrys piyty, naly ja usurig.
Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych ptytopianowych po raz drugi, ani uderzanie lub ppamie
piyt.

W przypadku niewtéciwego przyklejenia piyty, naly ja oderwd, zebré masg klejaca ze sciany, po czym
natazy¢ ponownie masklejaca i docismé plyte do powierzchniciany.

Piyty naley przyklej& w uktadzie poziomym ditszych krawdzi, z zachowaniem mijankowego ukfadu spoin.
Piyty styropianowe naky uktada na styk. Niedopuszczalne szczeliny weksze nk 2mm. Weksze szczeliny
nalezy wypeinic paskami styropianu.

Niedopuszczalne jest wygtowanie nierdwnéci na powierzchni styropianu gkiszych nk 3mm, dlatego te w
celu wyréwnania przyklejonych piyt, nale cah powierzchng przeszlifowg packami dlugéci 40 cm,
wytozonymi papierensciernym.

Nie dopuszcza siwypetniania szczelin radzy ptytami styropianowymi oraz wyréwnywania nientosci na
powierzchni styropianu masa kiej.

e. Przyklejanie tkaniny zbrojacej

Przyklejanie tkaniny zbragej na styropianie mma rozpoczé nie wczéniej niz po 3 dniach od chwili
przyklejenia styropianu. Przy bezdeszczowej pogodztemperaturze powietrza niezszej nz 5°C i nie
wyzszej n 25°C. Jeeli zapowiadany jest spadek temperatury pgjrd°C w przecigu 24 godzin, to nie natg
przykleja tkaniny zbrojcej nawet jeeli temperatura podczas pracy jestzaga ni 5°C.

Mas: klejaca nalezy nanost na powierzchri styropianu cigta warstwa o grubdci okoto 3 mm, rozpoczynag
od gorysciany, pasami pionowymi o szeragidtkaniny zbrogcej.

Po nalgeniu masy klejcej naley natychmiast przyklefatkanire zbrojaca, rozwijajac stopniowo rolk tkaniny
w miarg przyklejania i wciskajc ja w mag klejaca za pomoe packi stalowej lub drewnianej. Tkanina powinna
by¢ napkta i catkowicie wdinigta w mas klejaca.

Nastpnie na powierzchaiprzyklejonej tkaniny naley nanigé¢ drugy warstwe masy klejcej o grubéci okoto 1
mm w celu zapewnienia catkowitego przykrycia tkaniRrzy naktadaniu tej warstwy nalecah powierzchng
doktadnie wyréwné.

Grubas¢ warstwy kleacej przy pojedynczej tkaninie powinna wynogeie mniej nk 3 mm i nie wg¢cej niz 6mm.
Naklejona tkanina nie powinnagsfatldowa& i powinna by réwnomiernie napgia. Sisiednie pasy tkaniny
powinny by przyklejone na zaktad nie mniejszy. 60 mm w poziomie i pionie.

W celu zwikszenia odporn@i warstwy ociepleniowej na uderzenia mechanico@ewszystkich natmikach
pionowych w poziomie parteru oraz na nan@ach aciezy drzwi wegciowych i balkonowych na wszystkich
kondygnacjach naky, przed przyklejeniem tkaniny, wkieiperforowane &owniki wzmacniajce. W czsci
parterowej ocieplanycftian naley zastosowa?2 warstwy tkaniny.

Dwie warstwy tkaniny naley nakleja& rowniez na naraénikach drzwi wejciowych i balkonowych w przypadku
braku ktownikow wzmacniajcych. Na nargnikach tych naley przykleé do styropianu paski tkaniny o
szerokdci 20 cm, a nagpnie przykleé wtasciwa tkanirg na catej powierzchni.

Obie warstwy tkaniny naky naklej& na ptytach styropianowych w sposob opisanyejyprzy czym drug
warstwe tkaniny mana przyklejé po stwardnieniu i przyschytiiu pierwszej warstwy masy klgjej. taczna
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grubas¢ warstwy masy klejcej z podwadji tkanima powinna wynosi nie wiecej niz 8mm.

f. Wykonywanie wypraw elewacyjnych z mas tynkarskib

Wyprawy elewacyjne mma wykonywa nie wczéniej niz po 3 dniach od naklejenia tkaniny szklanej na
styropianie. Wykonywanie wypraw elewacyjnych rglerowadzé w temperaturze nie z8zej ni 5°C i nie
wyzszej ng 25°C.

Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw tynkarskiockiczas opaddéw atmosferycznych, silnego wiatra ora
jezeli zapowiadany jest spadek temperatury peimd°C w ciagu doby.

g. Ociepleniescian przy cokole budynku

Projektuje si ociepleniescian zewrtrznych pontej cokotu budynku do poziomu terenu styropianenbgici
5cm. Dol krawedZz piyt styropianowych nafyy wzmocni przez naklejenie gtownika wzmacniajcego oraz
tkaniny zbrogcej, ktdn nalezy wywina¢ na powierzchri styropianu oraz okoto 10 cm Beiarg cokotows.

Nalezy wyrobi¢ spadek od budynku, a ngshie przykleé ptyty styropianowe nécianie cokotowej.

Przyklejapc drugy warstwe tkaniny zbrogcej nascianie parteru, naky ja przedhizy¢ na styropian przyklejony
na cokot. Styropian przyklejony na cokole nglezabezpieczy dodatkovs warstwa tkaniny i pogrubion
warstwg zaprawy ( 7-8 mm ).

W miejscu przeicia styropianu gr. 5cm na styropian gr. 10cm hatsamocowa systemow listwg cokotowa
profilowan.

Docieplenie grubgci 10 cm naley zakaczy¢ w dolnej strefie, natmikiem metalowym fabrycznie oklejonym
siatky. Zmiana grubéci ocieplenia wysipuje na wysokéci wskazanej w projekcie.

h. Ocieplenie dciezy okiennych i drzwiowych

Do ocieplenia éciezy okiennych i drzwiowych naky stosowa ptyty styropianowe o gruloi nie mniejszej ri
3cm. Cwieréwalki ostaniajice oczyci¢ z kurzu, tuszczeej sk farby i innych zanieczyszcae

Na powierzchni éciezy gérnych i pionowych naly najpierw przyklet pasy tkaniny zbragej o szerokxi
umazliwiajacej wywiniecie ich na ocieplenie soiezy. Nastpnie na catej powierzchnisoezy goérnych i
pionowych naley przykle¢ ptyty styropianowe, ktére powinny bytak przyctte, aby piyty przyklejone na
ptaszczynie sciany przylegaly doktadnie do ptyt ocieplaych Gcieza. Jeeli oscieznice & mato widoczne
spoza wgarkéw, naley przy acieznicy scia¢ ukosnie piyty styropianowe. Naginie naley wywina¢ i nakleit
na styropianie odcinek tkaniny przyklejonej n&iezy oraz naklei przedhienie tkaniny z powierzchriciany.
Na styku ocieplenia zsoieznica nalery natazy¢ kit elastyczny, np. silikonowy.

Ocieplenie dolnych @iezy poziomych nie jest mitiwe z powodu braku miejsca na przyklejenie styamypi.
Oscieza te pozostawia ginieocieplone, ale natg przykleic na nie tkanig szklary i wykona podokienniki. na
bokach podokienniki powinny KBywywiniete na dcieza pionowe pod styropian, ktéry w tym miejscu powmi
by¢ podckty, a wyprawa wraz z tkarirebrojaca powinna by potozona na blach

Styki podokiennikéw z gxieznica nalezy uszczelni kitem elastycznym, np. silikonowym, przez pataie go na
oscieznicy i dockniecie podokiennika w czasie jego przybijania.

6. Kontrola jakosci robét
Przy odbiorze nale przeprowad#i na budowie:
* sprawdzenie zgodrioi klasy materiatéw z zamdwieniem,

7. Obmiar robot
Jednostk obmiarow robot jest m llos¢ rob6t okréla si na podstawie projektu z uwzghieniem zmian
zaaprobowanych przezAyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptagzey i odchylenie kraedzi od linii prostej - nie waksze
niz 3 mm i w liczbie nie wikszej niz 3 na calej diugéi taty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i kragdzi od kierunku:

- pionowego - nie wiksze nz 2 mm na 1 m i ogétem nie ggdej niz 4mm w pomieszczeniu,

- poziomego - nie wksze nk 3 mm na 1 m i ogolem nie ggej nz 6 mm na catej powierzchni gazy
przegrodami pionowymis€iany, belki itp.).

Niedopuszczalneasastpujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych nawgerzchni tynkéw roztworéw soli przenikgjych z
podiaza, pikni itp.,

- trwate slady zaciekbw na powierzchni, odstawanie, odpaezenipscherze wskutek niedostatecznej
przyczepnéci tynku do podiaa.

9. Podstawa ptatndci
Ptaci sk za ustaloailosé m? powierzchniciany
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Stolarka okienna

1. Wprowadzenie

1.1 Przedmiot Specyfikaciji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji ymagania dotyee wykonania i odbioru robét zavianych z wymiam
stolarki okienne;j.

1.2 Zakres stosowania
Specyfikacje Techniczne stanavizes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, i niglge stosowéa w
odniesieniu do zlecenia i wykonania Rob6t opisanygh 1.1.

1.3 Zakres robét
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujszystkie czynnixi umazliwiajace i majce na celu wykonanie
robot zwizanych z wymias stolarki okiennej i drzwiowej.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacjizgodne z obowkzujacymi normami i wytycznymi.

1.5 Ogodlne wymagania dotycgce robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&kavykonania robét, ich zgoddd z dokumentaej projektowa,
specyfikacy i poleceniami inyniera.

2. Materialy
Okna systemowe z PCV spetnicg nasfpujace wymagania:
- wzmocnienia stalowe
- szyby zespolone, bezpieczne, bezbarwne
- izolacyjna¢ <2,3W/m2K
- wspotczynnik przenikania ciepta k=1.1

3. Sprzet
Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spetu

4. Transport

Wyroby z tworzyw sztucznychypodatne na uszkodzenia mechaniczne, vz z czym:

- nalery chront je przed uszkodzeniami pochadgmi od podiaa, na ktérym s sktadowane lub przewvione,
zawiesi transportowych, stosowania niedstavych uradzen i metod przetadunku,

- zachowd szczegOla ostraznoi¢ przy pracach w obaonych temperaturach zewtrenych poniewa podatnéé
na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujenenatznie wzrasta.

Tworzywa sztuczne ma@jograniczon odpornd¢ na podwyszory temperatuf i promieniowanie UV, w
zwiazku z czym nalgy chronkt je przed:

- dtugotrwah ekspozycj stonecza

- nadmiernym nagrzewaniem dmddet ciepta. Skladowanie materiatdbw powinng sdbywa scisle wedtug
wytycznych producenta.

5. Wykonanie rob6t

5.1 Roboty przygotowawcze
Przed przysipieniem do montai nalery sprawdzé:
- prawidtowa¢ wykonania éciezy,
- mazliwo$¢ mocowania elementéw dgian,
- jakas¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

5.2. Elementy powinny liyosadzone zgodnie z dokumensatgchniczi lub instrukcy zaakceptowanprzez
Inzyniera.

5.3. Elementy powinny liytrwale zakotwione vicianach budynku. Zamiast kotwienia dopuszczasadzenie
elementow za pomadotkéw rozporowych lub kotkdw wstrzeliwanych.

5.4. Osadzone elementy powinnycébyszczelnione mizy dciezem a dcieznica lub sciam tak aby nie

nastpowaito przewiewanie, przemarzanie lub przeciekiyopadowej. Uszczelnienia wykonywa elastycznej
masy.
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6. Kontrola jakosci rob6t
Badanie materiatéwaytych na konstrukejnalery przeprowadzi na podstawie zatzonych zéwiadczeé o
jakaosci wystawionych przez producenta stwierdegich zgodnét z wymaganiami dokumentacji i normami.
Badania jakéci wbudowania powinno obejmowa

- sprawdzenie stanu i wyglu elementéw pod wzgllem réwndci, pionowdci i spoziomowania,

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu man@y

- sprawdzenie uszczelnienia pedzy elementami asciezami,

- sprawdzeniu dziatania ¢&i ruchomych,

- stan i wyghd wbudowanych elementéw oraz ich zgoéthp dokumentaaj

7. Obmiar robot
Jednostkami obmiarowymi jest sow n? elementéw zamontowanych wraz z uszczelnieniem.

8. Odbidr robot
Wszystkie roboty podlegagasadom odbioru rob6t zanikeych lub ulegajcych zakryciu.

9. Podstawa ptatndci
Placi st w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i duginie na miejsce moria zamontowanie,
uszczelnienie otworéw, oczyszczenie stanowiskayprac

10. Przepisy zwazane.

PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi. Przepuszcz&mmwietrza Klasyfikacja

PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi. WodoszczélhKlasyfikacja

PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi. Odpogdaa obcizenie wiatrem Klasyfikacja

PN-EN 12400:2003 Okna i drzwi. Trwatomechaniczna Wymagania i klasyfikacja (U)
ENV 1627:1999 Okna,wirzzaluzje. Odporn& na wkamania. Wymagania i klasyfikacja
PN-EN 1670:2000 Okucia budowlane. Odpdinna korozg. Wymagania i metody batla
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Tynki
1. Wprowadzenie

1.1 Przedmiot Specyfikaciji
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaophtecznej s wymagania dotyexe wykonania i odbioru
tynkéw zewnrtrznych i wewrtrznych.

1.2 Zakres stosowania
Specyfikacje Techniczne stanavizes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, i niglge stosowéa w
odniesieniu do zlecenia i wykonania Rob6t opisanygh 1.1.

1.3 Zakres robét

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuszystkie czynnici umazliwiajace i majice na celu wykonanie
tynkéw wewretrznych obiektu wg ponszego.

Tynki wewrgtrzne

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacjizyodne z obowkzujacymi normami.

1.5 Ogodlne wymagania dotycgce robét
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jékavykonania robét, ich zgodsé z dokumentagj projektova,
specyfikacy i poleceniami inyniera.

2. Materiaty

2.1. Woda PN-EN 1008:20041

Do przygotowania zapraw stosodvaazna kada wode zdatry do picia, oraz woglz rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest iycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd eamjicych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek PN-EN 13139:2003

2.2.1. Piasek powinien spetdiswymagania obowzujacej normy przedmiotowe, a w szczegdicio

- nie zawieréd domieszek organicznych,

- miec frakcje r&nych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnig{®5-0,5 mm, piasedtednioziarnisty
0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

2.2.2. Do spodnich warstw tynku naje stosowé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich
srednioziarnisty

2.2.3. Do gladzi piasek powinien bgrobnoziarnisty i przechodztatkowicie przez sito o prgeicie 0,5 mm

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

* Marka i sktad zaprawy powinny by godne z wymaganiami normyisawowe;.

* Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinné twyykonywane mechanicznie.

* Zaprawe nalery przygotowa w takiej ilosci, aby mogta by wbudowana midiwie wczeinie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

* Do zapraw tynkarskich natg stosowa piasek rzeczny lub kopalniany.

* Do zapraw cementowo-wapiennych nglestosowé cement portlandzki z dodatkiepuzla lub popiotéw
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warenkize temperatura otoczenia wagu 7 dni od chwili
Zuzycia zaprawy nie ¢mzie nizsza ni +5°C.

* Do zapraw cementowo-wapiennych nglestosowa wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna hiegaszonego, kihnenno tworzy jednolia i jednobarwn mag, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszcmbcych. Skiad okjosciowy zapraw naley dobierad
doswiadczalnie, w zatenosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cemeniapna.

3. Sprzet
Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spetu

4. Transport

Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymgsrodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrykmyvinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami lub atrat
statecznéci.
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5. Wykonanie rob6t

5.1. Ogdlne zasady wykonywania tynkéw.

a) Przed przyspieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinnyéhgakaczone wszystkie roboty stanu
surowegdo, roboty instalacyjne podtynkowe, zamuravpreebicia i bruzdy, osadzonécigznice drzwiowe i
okienne.

b) Zaleca s przystpienie do wykonywania tynkdéw po okresie osiadarséitirczéw muréw tj. po uptywie 4-6
mieskcy po zak@czeniu stanu surowego.

¢) Tynki naley wykonywa w temperaturze nie iszej ni +5°C pod warunkiemze w ciagu doby nie nagpi
spadek poriej 0°C.

W nizszych temperaturach moa wykonyw# tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiedni¢hodkéw
zabezpieczagych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robdt budamo-montaowych w okresie
obnizonych temperatur"”.

d) Zaleca s chront s$wiezo wykonane tynki zewgirzne w cigu pierwszych dwéch dni przed
nastonecznieniem diszym ni dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatdywiezo wykonane tynki powinny kyw czasie wjzania i twardnienia, tj. w
ciagu 1 tygodnia, zwilane wod.

5.2. Przygotowanie podig

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nglevypetnia zaprava spoin przy zewgtrznych licach na
gtebokasci 5-10 mm

Bezparednio przed tynkowaniem podi® naley oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunplamy z rdzy i
substancji tlustych. Plamy z substancji ttustychzn@ousuné przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub

przez wypalenie lampbenzynow.
Nadmiernie suchpowierzchng podiaza naley zwilzyé woda.

5.3. Wykonywanie tynkéw trojwarstwowych.

5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien Bywykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tgmk wewretrznych
nalezy wykona wedtug paséw i listew kierunkowych.

5.3.2. Gtad nalezy nanost po zwhzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieni®odczas zacierania
warstwa gtadzi powinna ldymocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowa zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie z@rgch na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, -
w tynkach narzonych na zawilgocenie oraz w tynkach zetmnych o stosunku 1:1:2.

6. Kontrola jakosci rob6t

Zapraw

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na plaalowy, naley kontrolowa jej marle i konsysteng w
sposOb podany w obogdujacej normie.

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny bkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robét
Jednostl obmiarow rob6t jest m llosé rob6t okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian
zaaprobowanych przezAyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiodr robot

8.1. Odbiér podiza

Odbiér podiga naley przeprowadzi bezpdrednio przed przyspieniem do robdét tynkowych. Podie
powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2ezeli odbiér podiga odbywa si po dhwzszym
czasie od jego wykonania, najepodtaze oczyci¢ i zmy¢ woda.

8.2. Odbiér tynkdw.

8.2.1. Uksztaltowanie powierzchni, kreszie przecgicia powierzchni oraz dty dwuscienne powinny b
zgodne z dokumentagcjechniczg.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynkiu khod ptaszczyzny i odchylenie kradzi od linii prostej
- nie wigksze nk 3 mm i w liczbie nie wikszej ni 3 na calej dlugéei taty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i kragdzi od kierunku:

- pionowego - nie wksze nk 2 mm na 1 m i og6tem nie ydej niz 4mm w pomieszczeniu,

- poziomego - nie wksze nk 3 mm na 1 m i og6tem nie ggej niz 6 mm na catej powierzchni auzy
przegrodami pionowymis€iany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalng sastpujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych navgerzchni tynkéw roztworéw soli przenikgych z
podiaza, pikni itp.,

- trwate slady zaciekbw na powierzchni, odstawanie, odpaezenipscherze wskutek niedostatecznej

28



przyczepnéci tynku do podiaa.

9. Podstawa ptatndci

Tynki wewrgtrzne.

Placi sk za ustaloa ilos¢ m? powierzchnisciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatow i spta,

- ustawienie i rozbiérkrusztowa,

- umocowanie i zdgie listew tynkarskich

- osiatkowanie bruzd,

- reperacje tynkdéw po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

10. Przepisy zwazane.

PN-85/B-04500 Zapy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzynsailowych.
PN-70/B-10100 Robtynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania pogbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Speaji. Pobieranie probek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyce elementéw murowych.
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Roboty malarskie

1. Wprowadzenie

1.1 Przedmiot Specyfikaciji
Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikaophtecznej s wymagania dotyexce wykonania i odbioru
robo6t malarskich.

1.2 Zakres stosowania
Specyfikacje Techniczne stanavizes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, i niglge stosowéa w
odniesieniu do zlecenia i wykonania Rob6t opisanygh 1.1.

1.3 Zakres robét

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnii umazliwiajace i majce na celu wykonanie
robot malarskich obiektu wg pamsizego.

Malowanie tynkéw

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacjizyodne z obowkzujacymi normami.

1.5 Ogodlne wymagania dotycgce robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékavykonania robét, ich zgodsé z dokumentagj projektova,
specyfikacy i poleceniami inyniera.

2. Materiaty

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosodvaazna kada wode zdatry do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest iycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd eamjicych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Mleko wapienne
Mleko wapienne powinno méepostd cieczy o gstasci smietany, uzyskanej przez rozatzenie 1 cgsci ciasta
wapiennego z 3 eiciami wody, tworzca jednolita mag bez grudek i zanieczyszaze

2.3. Spoiwa bezwodne.

2.3.1. Pokost Iniany powinien byiecz oleist o zabarwieniu odéttego do ciemnolzowego i odpowiadaga
wymaganiom normy pestwowe;j.

2.3.2. Pokost syntetyczny powiniencbyzywany w postaci cieczy, barwy od jagitiej do brunatnej, dflacej
roztworem zywicy kalafoniowej lub innej wlotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem
modyfikujacym, o wigciwosciach technicznych zlHonych do pokostu naturalnego, lecz o krétszym ezasi
schnicia. Powinien on odpowiadawymaganiom normy petwowej lub $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

2.4. Rozciéczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby naky stosowa:

- wodk - do farb wapiennych,

- terpentyr i benzyr - do farb i emalii olejnych,

- inne rozciéczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegélnydadzajéw farb powinny odpowiada
normom pastwowym lub mié cechy techniczne zgodne zsw@adczeniem o jak&i wydanym przez
producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.5. Farby budowlane gotowe

2.5.1. Farby niezalmie od ich rodzaju powinny odpowiatlaymaganiom norm getwowych lubswiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach ména stosowafarby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winyéeksu butadieno-styrenowego i
innych zgodnie z zasadami podanymi w normagkiddectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.6.Srodki gruntupce.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nieleza s¢ gruntowania, o ileSwiadectwo dopuszczenia
nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
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- na chtonnych podi@ach naley stosowd do gruntowania farkbemulsyjr, rozcieiczom, woda w stosunku 1:3-5
Z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewidugengikonanie powtoki malarskiej,

3. Sprzet
Roboty mana wykona przy wyciu pedzli lub aparatow natryskowych.

4. Transport
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nagléransportowa zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obgamjacymi
w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robot

Przy malowaniu powierzchni wewtnznych temperatura nie powinnadyizsza nk +8°C. W okresie zimowym
pomieszczenia natg ogrzewd.

W ciaggu 2 dni pomieszczenia powinny dygrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po #ekeniu
malowania ména dopuci¢ do stopniowego obmania temperatury, jednak przez 3 dni niezengpéac poniej
+1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietezamhlowanych powierzchni cieptym powietrzem od
przewodow wentylacyjnych i ugdzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanieian i sufitbw mana wykona po:

- catkowitym ukaiczeniu robét instalacyjnych (z vagkiem montau armatury i urgdzen sanitarnych),

- catkowitym ukaiczeniu robét elektrycznych,

- catkowitym ut@eniu posadzek,

- usungciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podia

5.1.1. Podlee posiadajce drobne uszkodzenia powierzchni powinny¢,byaprawione przez wypetnienie
ubytkéw zapraw cementowo-wapienn Powierzchnie powinny ldyoczyszczone z kurzu i brudu, wystajch
drutéw, naciekéw zaprawy itp. Odsteg¢ tynki naley odbic, a rysy poszerzyi ponownie wypeti zaprava
cementowo-wapienn

5.2.Gruntowanie

5.2.1. Przy malowaniu fagbwapiena wymalowania mana wykonywa bez gruntowania powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruvdnia stosowafarbe emulsyjr, tego samego rodzaju z
jakiej ma by wykonana powtoka lecz rozdiezory wods w stosunku 1:3-5.

5.3.Wykonywanie powtok malarskich

5.3.1. Powtoki wapienne powinny réwnomiernie pokapwodtaze, bez przéwitéw, plam i odpryskow.

5.3.2. Powtoki z farb emulsyjnych powinny dyniezmywalne, przy stosowanigrodkow mypcych i
dezynfekujcych.

Powtoki powinny dawé aksamitno-matowy wygtl powierzchni.

Barwa powtok powinna kiyjednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powtok bez uszkodzesmug, plam éladow pdzla.

6. Kontrola jakosci rob6t

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotosyaio malowania powinna obejmoiva

- sprawdzenie wygHu powierzchni,

- sprawdzenie wskliwosci,

- sprawdzenie wyschggia poditaa,

- sprawdzenie czys{oi,

Sprawdzenie wygbu powierzchni pod malowanie najewykona przez ogidziny zewrtrzne. Sprawdzenie
wsiagkliwosci nalezy wykona przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej podlawanie kilku kroplami
wody. Ciemniejsza plama zwdnej wierzchni powinna nagii¢ nie wczéniej niz po 3 s.

Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nglerzeprowadzi po zakéczeniu ich wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wcaeaiej niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wcgeiej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadzee girzy temperaturze powietrza niezsuej od +5°C wilgotnéei powietrza
mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmoiva

- sprawdzenie wygHu zewrtrznego

- sprawdzenie zgodsoi barwy ze wzorcem
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Jeili badania dadz wynik pozytywny, to roboty malarskie nale uzna& za wykonane prawidtowo. Gdy
ktérekolwiek z bada datlo wynik ujemny, naley usun¢ wykonane powtoki ogciowo lub catkowicie i
wykona powtornie.

7. Obmiar robét

Jednostlk obmiarova rob6t jest m?2 powierzchni zamalowanej wraz z pagganiem malowania podta,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem tawan lub drabin malarskich oraz upadkowaniem
stanowiska pracy. lk& robot okréla si na podstawie projektu z uwzgdhieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot

Roboty podlegaj warunkom odbioru wedtug zasad podanych pajni

8.1. Odbiér podiza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania pedtanateriaty powinny odpowiadawymaganiom zawartym w
normach pastwowych lubswiadectwach dopuszczenia do stosowania w budowidctRodiae, posiadajce
drobne uszkodzenia powinno dyaprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprasementowo-wapierndo
robét tynkowych lub odpowiedsiszpachléwk. Podtae powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami w
pkt. 5.2.1. Jeeli odbior podida odbywa si po diwzszym czasie od jego wykonania, rgiepodiaze przed
gruntowaniem oca&gic.

8.2. Odbiér robot malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygdu zewnrtrznego powlok malarskich polegag na stwierdzeniu rdwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego ngtenia barwy i zgodrimi wzorcem producenta, braku pémétu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartegomgigtu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw,
pecherzy odstatych ptatow powitoki, widocznych okieftadow pdzla itp., w stopniu kwalifikujcym
powierzchn¢ malowar do powtok o dobrej jaki@i wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odporud powtoki na wycieranie poleggje na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni mgkka, wetniary lub bawetnian szmatlg kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odportd powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepobd powloki do podida polegaice na prébie poderwania ostrym nrgtziem
powtoki od poditaa.

8.2.5. Sprawdzenie odporwd powloki na zmywanie wagd polegajce na zwitaniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie maekmigkka szczotlg lub szmatk.

Wyniki odbioréw materiatéw i robdt powinny bykazdorazowo wpisywane do dziennika budowy

9. Podstawa ptatndci

Placi st za ustalon ilos¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowepawve przygotowaniem do
malowania podiga, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebranieisztowa lub drabin malarskich oraz
uporzdkowaniem stanowiska pracy. $torobdt okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian
zaaprobowanych przezAyniera i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwazane.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyéikgmbieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagai badania przy odbiorze.
PN-62/C81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metbayla.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowaniaoapna czynniki chemiczne
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wenn

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowani@odpna czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.
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